Состав пластичных смазок

Базовая основа


Минеральные масла



Парафиновая



Нафтеновая



Ароматическая


Синтетические масла



Олефиновые полимеры



Акриловые ароматики



Сложные эфиры



Спирты



Простые эфиры



Силиконы



Фторированные углеводороды



Фторированные полиэфиры

Загустители


Мыла (Li, Na, Ca, Ba, Al)



Стандартные 



Гидроокисные



Комплексные


Органические загустители (свободные от мыл)



Поликарбамиды



PTFE (тефлон)



PE (полиэтилен)


Неорганические загустители 



Бентонитовые соединения (оксиды алюминия)



Вспененная окись кремния (SiO2)

Присадки


Для работы в условиях высоких давлений


Для снижения износа


Модификаторы трения (антифрикционные присадки)


Улучшающие адгезию


Антиокислительные


Антикоррозионные


Твердые добавки



Дисульфид молибдена



Графит
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